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zakres prezentacii

. technologia wbudowywania betonu watowanego (RCC);

. porownanie technologii betonu watowanego (RCC) w
stosunku do innych technologi;

. funkcjonujgce bariery w zastosowaniu technologii betonu
watowanego (RCC);

. pozacenowe zalety technoloqii
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technologia wbudowywania betonu watowanego (RCC)
Przyktad wykonania na podstawie przeprowadzonej inwestycji

Przebudowa drogi gminnej nr 06001F
relacji Radomia - Stone ETAP Il w
ramach Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych

Dtugosc¢ — 2200m.

Szerokos¢ : 5 m.

Konstrukcja nawierzchni
warstwa nawierzchniowa V4
walowanego betonu cementowego
C30/37 gr. 17cm
- podbudowa z KELSM gr. 15 cm
- grunt stabilizowany spoiwem hydr.
« Koszt catkowity: 1 576 018 PLN.
« Wykonawca wytoniony w trybie

postepowania przetargowego.

» Okres gwarancji: 180 m-cy.
* Realizacja : pazdziernik 2015.
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technologia wbudowywania betonu watowanego (RCC)

Niezbedne jest wykonanie kompleksowych badan mieszanki RCC

1. Mieszanka betonowa - recepta i badania wstepne.
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technologia wbudowywania betonu watowanego (RCC)

Dostepnosc¢ sprzetu nie jest bariera.
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2. Transport samochodami samowytadowczymi
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technologia wbudowywania betonu watowanego (RCC)
Bardzo wazne jest zachowanie rezimu wykonawczego

...............

3. Uktadanie mieszanki betonowej
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technologia wbudowywania betonu watowanego (RCC)
Zageszczanie utozonej nawierzchni RCC wykonuje sie tak samo jak przy MMA
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4. Watowanie
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technologia wbudowywania betonu watowanego (RCC)
Zageszczanie utozonej nawierzchni RCC wykonuje sie tak samo jak przy MMA
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4. Watowanie
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technologia wbudowywania betonu watowanego (RCC)
Kluczem do sukcesu jest wtasciwe zorganizowanie procesu budowy

5. Organizacja placu budowy
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technologia wbudowywania betonu watowanego (RCC)
Zapewnie odpowiedniegj ilosci sprzetu i wykwalifikowanej kadry

5. Organizacja placu budowy
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technologia wbudowywania betonu watowanego (RCC)

Wykonanie szczelin dylatacyjnych wraz z ich uszczelnieniem
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technologia wbudowywania betonu watowanego (RCC)
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technologia wbudowywania betonu watowanego (RCC)
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technologia wbudowywania betonu watowanego (RCC)
Wykonanie szczelin dylatacyjnych wraz z ich uszczelnieniem
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porownanie technologii RCC w stosunku
do innych technologii
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii

Koszty utrzymania w catym cyklu zycia

Kategoria Ruchu - KR2

RCC AC
19
20 ¢ E =80 MPa E.= 80 MPa
I 4 i W
39

nawierzchnia z betonu watowanego C25/30

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

z warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S

%4 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii

Koszty utrzymania w catym cyklu zycia

Kategoria Ruchu - KR2

RCC AC
19
20 E =80 MPa E =80 MPa
I 4 h 4
39

nawierzchnia z betonu watowanego C25/30

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

z warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S

%4 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii
Porownanie kosztow wykonania nawierzchni KR2 — RCC vs. AC

; . cena s ”
asortyment robot jednostka . ilos¢ wartosc
jednostkowa
oczyszczenie i skropienie podbudowy mineralnej m2 1.28 zt 5000 6381.00 zt
utozenie w-wy wigzacej AC16W gr. 8 cm m2 44.56 z4 5000 222780.502t | 400000 -
oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej m2 1.00 zt 5000 4998.75 zt
utozenie w-wy scieralnej AC11S gr. 4cm m2 23.70 zt 5000 118.489 00 7t
300 000 o
Razem 352 649.25 zt
200000 A
3 . cena o ”
asortyment roboét jednostka . ilos¢ wartosc
jednostkowa
wyknanie nawierzchni z betonu watowanego m2 56.79 21 5000 283928382t | 100000 1
C25/30gr. 19cm
wykonanie szczelin dylatacyjnych m2 18.58 zt 1000 18 582.16 zt
Razem 302 510.54 zt

w przypadku konstrukcji KR2 koszt wykonania 1 km nawierzchni RCC jest
ok. 50 tys. zt (14%) nizszy od analogicznej konstrukcji z betonu asfaltowego
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technologii
Porownanie kosztow wykonania nawierzchni KR2 — RCC vs. AC

RAPORTSEKOCENBUD.PL

ceny = koszty = porady = komentarze m—

23.01.2017

Nawierzchnia z betonu watowanego RCC, czy to sie
optaca?

,Na podstawie przeprowadzonych analiz z wykorzystaniem baz cenowych
SEKOCENBUD-u jak rowniez danych uzyskanych od firm wykonawczych,
mozna stwierdzi¢ ze dla modelowych odcinkéw drog kategorii ruchu KR2
koszt wykonania nawierzchni w technologii RCC jest od 5% do 11% nizszy
od nawierzchni wykonanych z betonu asfaltowego.

Wychodzgc naprzeciw oczekiwaniom odbiorcow wydawnictw SEKOCENBUD
w drugiej potowie 2017 r. zostang wprowadzone pozycje cenowe zwigzane z
nawierzchniami z betonu watowanego.”
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii

Porownanie kosztow utrzymania nawierzchni KR2 — RCC vs. AC
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii

Porownanie kosztow utrzymania nawierzchni KR2 — RCC vs. AC
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii

Porownanie kosztow utrzymania nawierzchni KR2 — RCC vs. AC
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii

Porownanie kosztow utrzymania nawierzchni KR2 — RCC vs. AC
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii

Porownanie kosztow utrzymania nawierzchni KR2 — RCC vs. AC
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ZAtOZENIA:

Wymiana uszczelnien szczelin dylatacyjnych  _ 1000 mb drogi kr2
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii

Porownanie kosztow utrzymania nawierzchni KR2 — RCC vs. AC
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Wymiana uszkodzonych ptyt — 2,5%
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii

Porownanie kosztow utrzymania nawierzchni KR2 — RCC vs. AC
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii

Porownanie kosztow utrzymania nawierzchni KR2 — RCC vs. AC
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii

Porownanie kosztow utrzymania nawierzchni KR2 — RCC vs. AC
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii

Porownanie kosztow utrzymania nawierzchni KR2 — RCC vs. AC
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii
Porownanie tgcznych kosztow wykonania i utrzymania nawierzchni — RCC vs. AC
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technoloqii
Porownanie tgcznych kosztow wykonania i utrzymania nawierzchni — RCC vs. AC
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porownanie technologii RCC w stosunku do innych technologii
Porownanie tgcznych kosztow wykonania i utrzymania nawierzchni — RCC vs. AC
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funkcjonujgce bariery w zastosowaniu technologii betonu
watowanego (RCC)

,2W Katalogu uwzglednio
y) s betonowych  zbrojonyc

Generalna Dyrekcja POLITECHNIKA GDANSKA
Drég Krajowych i Autostrad Katedra Inzynierii Drogowej

gkl Politechnika Wrodlawska

ytet bazyrient Lydowe)
aears Orog | Loemsh

i Autostrad

kotwionych oraz niezbr
obejmuje nawierzchni o KATALOG
.. wykonanych z elementdl ™" e oo
PoeATIYH | POrszTIYCH kostki kamiennej i ko
dotyczy takze nawier
ptyt betonowych sprez
rozproszonymi, z beto
betonu porowatego, z be
nawierzchni ztozonych (
betonowa utozona na i

asfaltowe] (whitetopping).

wersja 25.10.2013

Wroctlaw, 2013
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funkcjonujgce bariery w zastosowaniu technologii betonu
watowanego (RCC)

(&5
A member of c..n...h?!,ym). Politechnika Wrodlawska
7’) ﬁ Laforge“olcim Drég Krajowych | Autostra d (ol g
Generalna Dyrekcja POLITECHNIKA GDANSKA
Drég Krajowych i Autostrad Katedra Inzynierii Drogowej e “F - J ~
KATALOG
KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
SZTYWNYCH

TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
PODATNYCH | POLSZTYWNYCH

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCIJI
NAWIERZCHNI
Z BETONU WALOWANEGO

wersia 11.03.2013

wersja 25.10.2013

Gdarisk, 2012

Wroclaw, 2013
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funkcjonujgce bariery w zastosowaniu technologii betonu
watowanego (RCC)

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

klasa techniczna -L

predkosc¢ projektowa Vp - 40 km/h

szerokosc jezdni -55m

szerokos¢ poboczy umocnionych -min. 0,75 m
kategoria ruchu - KR2

obcigzenie - 100 kN/os

rodzaj nawierzchni - mineralno-asfaltowa”
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funkcjonujgce bariery w zastosowaniu technologii betonu
watowanego (RCC)

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

klasa techniczna -L

predkosc¢ projektowa Vp - 40 km/h

szerokosc jezdni -55m

szerokos¢ poboczy umocnionych -min. 0,75 m
kategoria ruchu - KR2

obcigzenie - 100 kN/os

r00Z 3] NANIETZT I —————e—————TTMATANO -GS allOWA"

L* A member of
LAFARGE LafargeHolcim



funkcjonujgce bariery w zastosowaniu technologii betonu
watowanego (RCC)

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

klasa techniczna -L

predkosc¢ projektowa Vp - 40 km/h
szerokosc jezdni -55m
szerokos¢ poboczy umocnionych -min. 0,75 m
kategoria ruchu - KR2
obcigzenie - 100 kN/os
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funkcjonujgce bariery w zastosowaniu technologii betonu
watowanego (RCC)

Dziatania LafargeHolcim w zakresie rozwoju technologii:

7) GDDKiA

* Nowe rozwiazania i pomysty techniczne - cykliczne spotkania w GDDKIA

Spotkanie 6 grudnia 2016 roku
Na spotkaniu zaprezentowano :

,<Zastosowanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii watowanej
przy realizacji duzych projektow infrastrukturalnych w zakresie: wykonywania
podbudowy droég o nawierzchni sztywnej, wykonywania nawierzchni drog
lokalnych oraz na terenach MOP i OUD(A)”, Lafarge Cement SA, ul. ltzecka
24F, 02-135 Warszawa) (godz. 10:00 — 11:00).
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pozacenowe zalety technoloqii

Czynniki przemawiajgce za nawierzchniami z betonu watowanego (RCC):

niskie oraz stabilne koszty wykonania i utrzymania nawierzchni;

mozliwos¢ dalsze] optymalizacji kosztow poprzez zastosowanie sztywnych
konstrukcji podbudowy;

grubsza konstrukcja nawierzchni to lepsze parametry odpornosci na wysadziny;
wysoka odpornos¢ na odksztatcenia mechaniczne i wptyw temperatury otoczenia,
mozliwos¢ wykonywania przez mate i srednie firmy wykonawcze;
szeroki dostep do wytworni mieszanek betonowych;
wysoki poziom bezpieczenstwa dla uzytkownika nawierzchni;
pozytywny wptyw na koszty spoteczne zwigzane z uzytkowaniem drogi poprzez:
o obnizenie zuzycia paliwa ze wzgledu na nizsze opory toczenia,
o obnizeniem zuzycia energii elektrycznej niezbednej do oswietlenia drogqi,
o ograniczenie czestotliwosci remontow nawierzchni;

Pozytywny wptyw na srodowisko naturalne z uwagi na mozliwos¢ recyklingu w
100%;
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‘Marcin Naroznik
pm.: 502 78 69 74

marcin. znik @lafargeholcim.com
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