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Beton materiatem przysztosci
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Zrédfio: Historia Rozwoju Mozliwosci Wytrzymatosciowych Betonu (prof. Lech Czarnecki)
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Ostatnie dziesieciolecia to czas bardzo
intensywnego rozwoju technologii betonu

W budownictwie drogowym i mostowym
betony nowej generacji pozwalajg na
rozwigzania dotychczas nieosiggalne

Wspotczesny beton wyprodukowany w
oparciu 0 najnowsze technologie z sukcesem
konkuruje ze stalg i wypiera stal z
budownictwa mostowego

Beton jako tworzywo konstrukcyjne spetnia
wymagania zrownowazonego rozwoju



Drogi betonowe — 36% budowanych w
Perspektywie 2014-20
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Autostrady i drogi ekspresowe:
Wybudowane: 700km
W budowie: 800km

W sumie 1500km na kluczowych
drogach
Al, A2, A4, S8, S7, S5, S17, POW

Lotniska, place sktadowe, drogi
przemystowe, mosty

Dominacja betonu
Drogi lokalne
Okoto 1500 km w Polsce



Zalety drog betonowych (1) H (e
NAWIERZCHNIE

BETONOWE

i

Wysoka trwatosc¢ (przecietnie 2,5 — 3,5 razy wieksza niz
asfaltowych)

Niskie naktady finansowe na remonty

Odpornosc¢ na zjawiska atmosferyczne

Mniejsze opory toczenia na drodze betonowej pociggajg
za sobg mniejsze zuzycie paliwa (5-10%)
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Wieksze bezpieczenstwo zwigzane z:

jasnoscig nawierzchni co daje lepszg widocznos¢ w ztych

warunkach atmosferycznych i nizsze koszty oswietlenia
nawierzchni betonowej

krotszg droga hamowania pojazdu na nawierzchni
betonowej w porownaniu z asfaltowg

Wykorzystanie surowcow lokalnych do budowy drég
betonowych




Inwestycje w trwale drogi

Pozwalajg na rozwqgj kraju, wojewddztwa, gminy
Przyciggajg inwestycje | tworzg nowe miejsca pracy
Sg krwioobiegiem gospodarki

Pienigdze optymalnie zainwestowane

Stanowig wizytowke dziatalnosci samorzgdu
Podstawowe inwestycje w kazdej gminie

Powodujg codzienne zadowolenie mieszkancow
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Wspiera innowacyjne rozwigzania oraz zrownowazony rozwoj

Umozliwia branie pod uwage kosztu w catym cyklu zycia inwestycji

Daje szerokie mozliwosci dopasowywania wymagan do
rzeczywistych potrzeb zamawiajgcego

Zwraca uwage na kryteria pozakosztowe: m. in. jakosc, aspekty
spoteczne, srodowiskowe

Zmniejsza radykalnie znaczenie poczgtkowej ceny budowy
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Wykonawstwo

Wiedza i
doswiadczenie
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Poradniki | broszury informacyjne, kwartalnik BTA

Antoni Szydio
Piotr Mackiewicz
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* NAWIERZCHNIEIDROGOWE

Ksiazka: Nawierzchnie drogowe ETONUEERERTONECD:

z betonu cementowego (2004 rok)
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- Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDKIA ,,Nawierzchnie betonowe”
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Rodzaje nawierzchni

Rodzaj cementu

Wymagania specjalne

Kategorie ruchu

Nawierzchnia
betonowa z odkrytym

cement portlandzki CEM I:
325RIub N
425R Ilub N

wiasciwa ilos¢ wody < 28,0%
wytrzymatos¢ po 2 dniach < 29,0 MPa
poczatek wigzania > 120 minut

zawartos¢ alkalidw Na,O,, < 0,80

kruszywem w goérne;j KR5+KR7
warstwie .
Cement portlandzki zuzlowy .. .
<
CEM II/A-S zawarto$¢ alkalidw Na,O,, < 0,80
cement portlandzki zuzlowy .. .,
lkaliow N <
CEM I1/B-S zawartos¢ alkaliéw Na,O,, < 0,90
nawierzchnia betonowa | cement portlandzki CEM I:
do wczesnego 325R lub N zawartosc alkaliow Na,O,, < 0,80
obcigzenia ruchem 42 5R lub N KR1+KR7
52,5R Iub N
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Rodzaj _ . . .
0. e . Rodzaj cementu Wymagania specjalne Kategorie ruchu
nawierzchni
wtasciwa ilos¢ wody < 28,0%
cement portlandzki CEM | 32,5 Wytr.zy{n. pg 2 d_nlach <29,0 MPa
typowa stopien zmielenia < 3500 cm?/g KR1 + KR7
nawierzchnia poczatek wigzania > 120 minut
zawarto$¢ alkalidw Na,O,, < 0,80
betonowa:
- dolne warstwy Cement portlandzki CEM | 42,5 KR1 + KR7
nawierzchni; Cement portlandzki zuzlowy CEM II/A-S zawartos$¢ alkaliow Na,O,, < 0,80 KR1 + KR7
- hawierzchnie Cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL KR1 + KR3
dwuwarstwowe Cement portlandzki popiotowy CEM II/A-V zawartosc alkaliow Na,O,, < 1,20 KR1 + KR3
Z tej samej
. . Cement portlandzki zuzlowy CEM I1/B-S zawartos¢ alkalibw Na,O,, <0,90 KR1 + KR7
mieszanki; eq
-nawierzchnie Cem. portlandzki wielosktadnikowy CEM II/A-M (S-V) zawarto$¢ alkaliow Na,O,, < 1,20 KR1 + KR3
jednowarstwowe
Cem. portlandzki wielosktadnikowy CEM II/A-M (S-LL) zawartosc alkaliow Na,O,, < 0,80 KR1 + KR4
Cement hutniczy CEM III/A zawartosc alkaliow Na,O,, < 1,05 KR1 + KR4
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Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa; stopien potencjalnej reaktywnosci
wedtug PN-B-06714-46 ,0”
W przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci alkalicznej

nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do zastosowania przy spetnieniu
wymagania: reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem nie wywotujgca zwiekszenia wymiaréw liniowych wiekszych

niz 0,1 %.
Przeznaczenie betonu
C . . Goérna warstwa nawierzchni (GWN), Goérna warstwa nawierzchni z
Wiasciwosci kruszywa Nawierzchnia jednowarstwowa .
(JWN) KR1:KR2 Naw. jednowarstw. (JWN) odkrytym kruszywem (GWN)
' KR3+KR4 KR 5+KR7
Odpornos¢ na polerowanie PSV PSV
2 : Deklarowana PSV;, Deklarowana
wg PN-EN 1097-8 . L . S
(' nie mniej niz 48) (' nie mniej niz 53)
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Wiasciwosci projektowanego betonu nawierzchniowego Wymagania Metoda badania
Gestos$¢, tolerancja w stosunku do betonu wg zatwierdzonej recepty +3,0% PN-EN 12390-7
Klasa wytrzymatosci na $ciskanie wg PN-EN 206-1, nie nizsza niz:
- dla kategorii ruchu KR1+KR4 C30/37 PN-EN 12390-3
- dla kategorii ruchu KR5+KR7 C35/45
Wytrzymato$é betonu na zginanie w 28dniu @ twardnienia ($rednia z trzech probek),nie nizsza niz:
- dla kategorii ruchu KR1+KR4 4.0 PN-EN 12390-5
- dla kategorii ruchu KR5+KR7 5,5
Wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie przy roztupywaniu w 28 dniu®@ twardnienia (Srednia z trzech probek
szesciennych) , nie nizsza niz:
- dla kategorii ruchu KR1+KR4 2,5 PN-EN 12390-6
- dla kategorii ruchu KR5+KR7 3,5
Kategoria mrozoodpornosci wg PN-EN 13877-2 (dla GWN oraz JWN), nie nizsza niz:
- dla betonoéw w klasie ekspozycji XF3 FT1 PKN-CEN/TS EN 12390-9
- dla betonoéw w klasie ekspozycji XF4 FT2
Charakterystyka porow powietrznych w betonie:
- zawartosé mikroporéw o $rednicy ponizej 0,3 mm (Aasgg), % >15
- wskaZnik rozmieszczenia poréw w betonie I, mm PN-EN 480-11
dia betonow w klasie ekspozycji XF3 <0,250
dia betonow w klasie ekspozyeji XF4 < 0,200
Odpornos¢ na wnikanie benzyny i oleju <30 mm PN-EN 13877-2 Zat. B
Mrozoodpornos$¢ F150, przy badaniu metodg bezposrednig (dla DWN)
- ubytek masy probki, nie wiecej niz, % 5 PN-B-06250
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Nawierzchnie betonowe

Porownanie technologii
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Materiaty uzyte do przeprowadzenia badan:
cementy Grupa Ozarow S.A.: CEM 142,5R, CEM | 42,5N SR3/NA,
kruszywa: granitowe, dolomitowe, gabro, piasek naturalny ptukany,
domieszki chemiczne SIKA
woda wodociggowa

Zakres przeprowadzonych badan:
badania swiezej mieszanki betonowej,
badanie wytrzymatosci ...,
mrozoodpornosc¢
charakterystyka porow powietrznych w stwardniatym betonie,



Sktady mieszanek betonowych
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Skiad [kg/m3]

Skiad [kg/m3]

CEM | 42,5R Ozarow 370
CEM | 42,5N-SR3/NA Rejowiec 370
w/c 0,36 0,36

Kruszywo 0/22

1820 — 1971~

Sikament 500/30

0,55-0,67% m.c.*

AER PRO 3-V5

0,45 - 0,52% m.c.*

* w zaleznosci od rodzaju uzytego cementu i kruszywa
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Oznaczenie serii Z1 | z11 Z2 Z2.1 Z3 | 731
Rodzaj uzytego kruszywa grubego Dolomit Gabro Granit
.. CEM | 42,5N- CEM | 42,5N- CEM | 42,5N-
Rodzaj uzytego cementu CEM142,5R SR3/NA CEM 1 42,5R SR3/NA CEM 142,5R SR3/NA
Konsystencja m.b. (stopien | . 1,28 1,26 1,30 1,29 1,29 1,27
zageszczalnosci)
Zawarto$¢ powietrza [%] 20° 4,9 4,9 5,1 5,2 5,0 5,4
fc2 28,2 23,7 27,1 23,5 26,4 20,1
Wytrzymatos$é na $ciskanie | fc7 48,2 40,5 43,6 38,9 52,4 38,8
[N/mm?] fc28 53,6 49,5 52,2 50,2 54,7 49,8
fc56 56,1 51 55,8 52,2 58,9 52,1
Wytrzymatos$¢ na zginanie fc28 6.2 48 6.2 49 5.6 48
[N/mm?]
Wytrzymatosé na
rozcigganie przy fc28 3,8 3,6 3,9 3,6 4,1 3,7
roztupywaniu [N/mm?]
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Beton nawierzchniowy wyniki

Oznaczenie serii 71 | z11 72 | 72.1 Z3 | 731
Rodzaj uzytego kruszywa grubego Dolomit Gabro Granit
.. CEM | 42,5N- CEM | 42,5N- CEM | 42,5N-
Rodzaj uzytego cementu CEM142,5R SR3/NA CEM 142,5R SR3/NA CEM 142,5R SR3/NA
Mrozoodpornosc po 200 0,93 0,95 0,66 0,72 0,87 0,97
cyklach — ubytek masy %
Mrozoodpornosé po 200 | 26 dni
cyklach — spadek 1,7 1,9 1,7 1,8 1,9 2
wytrzymatosci %
Kategoria mrozoodpornosci .
wg PN-EN 13877-2 28 dni FT2 FT2 FT2 FT2 FT2 FT2
Wodoszczelnosé/stopien .
penetracji [mm] 28 dni 26 26 22 24 23 24
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Kategoria

Ubytek masy po
28 cyklach (m28)

Ubytek masy po
56 cyklach (m56)

m56/m28

Stopien ubytku

FT1 m $r. < 1,0 [kg/m?] | Brak wymagan Brak wymagan
m < 1,5 [kg/m?]
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Oznaczenie serii Z1 71.1 72 | z2.1 Z3 |  z31
Rodzaj uzytego kruszywa grubego Dolomit Gabro Granit
.. CEM | 42,5N- CEM | 42,5N- CEM | 42,5N-
Rodzaj uzytego cementu CEM 142,5R SR3/NA CEM 142,5R SR3/NA CEM 142,5R SR3/NA
L [mm] 0,07 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07
Charakterystyka
pOI'éW powietrznych A [%] 5,9 55 5 5,9 5.4 5,9
w betonie
Asoo [%0] 4,05 3,47 3,09 4,71 4,15 3,83

L - wskaznik rozmieszczenia poréw w betonie, wymagane < 0,200 [mm]
Asoo - zawartosé mikroporow o srednicy ponizej 0,3 [mm] wymagane = 1,5[%]
A — catkowita zawartosc¢ powietrza
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Beton doskonatym materiatem na nawierzchnie drog i placow
Ekonomiczne uzasadnienie do stosowania tej technologii na drogach

Wieloletnie zagraniczne doswiadczenia pokazujg niezawodnosc¢
| dlugowiecznos¢ nawierzchni betonowych

Nowe Prawo Zamowien Publicznych wyraznie wskazuje na
koniecznos¢ kompleksowego podejscia dotyczgcego kryteriow

Cement Ozardéw jest przygotowany na nadchodzgce wyzwania w
budownictwie drogowym



